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LABORATORIA BADAWCZE IWNIRZ
LABORATORIUM WLOKIENNICZE

RAPORT Z BADAN

Nr raportu: LW/06/16

Metody badan:

Analiza mikroskopowa przy pomocy skaningowego
mikroskopu elektronowego SEM (Biblioteki wtokien
naturalnych Instytutu Wildkien Naturalnych 1  Roélin
Zielarskich w Poznaniu)

PN-72/P-04604 Metody badan surowcoéw widkienniczych. Rozpoznawanie
wiokien

Zleceniodawca: Malbery
Elzbieta Sarnowska
Niegrzebia 18
73-150 Lobez

Data zlecenia: Zlecenie z dnia 21.03.2016

Symbol materiafu: 108/AK-J/16/01

Przedmiot badan: Probka: Widkna stanowiqece wypelnienie koldry 4 -
Malbery 140x200 cm g ‘
Probka: Poszycie koldry Malbery 140x200 cm

Powyzsze dane wg oswiadczenia klienta
Sposob pobierania probek: Klient nie podaje sposobu pobierania probek

Producent: brak danych

Data przyjecia probek do badan: 23.03.2016

Warunki klimatyzowania probek: Probki nie wymagaja aklimatyzacji
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Wyniki badan:

Przedmiot badan:
Probka: Widkna stanowiace wypetnienie kotdry Malbery 140x200 cm
Probka: Poszycie kotdry Malbery 140x200 cm

Zasada wyznaczania zgodnie z PN-72/P-04604:

Pobrana probe poddaje si¢ badaniom wstepnym, badaniom organoleptycznym oraz probie
palenia. Zasadnicze rozpoznawanie polega na obserwacji widokéw wzdhuznych i przekrojow
poprzecznych i poréwnaniu ich z fotografiami umieszczonymi w normie PN-72/P-04604.
Dodatkowo analizowane widkna poréwnano z widknami pochodzacymi z Bibliotek widkien

naturalnych Instytutu Wiokien Naturalnych i Roslin Zielarskich w Poznaniu.

Opis:

Wlokna jedwabiu naturalnego sg wytwarzane przez gasienice jedwabnika morwowego lub
gasiennice dzikich jedwabnikow np. jedwabnikéw dgbowych.

Podczas proby palenia widkna jedwabiu naturalnego wolno pala sig, natomiast po wyjeciu z
plomienia gasna, tworzac czarng bezksztaltng mase dajaca si¢ tatwo rozkruszy¢. Wildkna
jedwabiu naturalnego wydajg zapach palonych wlosow lub rogu.

W widoku wzdluznym jedwab naturalny wyr6znia si¢ dwoma rownolegtymi liniami z
miejscowymi zwezeniami, natomiast w przekroju poprzecznym wystepuja przewaznie
trojkaty o zaokraglonych ksztaltach w przypadku wiokna wytworzonego przez jedwabniki
morwowe, oraz wydluzonych trojkatow w przypadku wlokien wytworzonych przez

jedwabniki dzikie.

Analiza mikroskopowa:

Analize mikroskopowg probek stanowigcych wypeienie koldry Malbery 140x200 cm oraz
poszycie koldry Malbery 140x200 cm, wykonano przy pomocy elektronowego mikroskopu
skaningowego (SEM) Hitachi S-3400N. Probki wiokien obu wariantéw poddano napyleniu
warstwa zlota. Zdjecia wykonano w trybie wysokiej prézni SE. Dobrano odpowiednie
powigkszenia pozwalajace na wydobycie cech charakterystycznych powierzchni badanego
wyrobu, w celu poréwnania go z wioknami znajdujacymi si¢ w normie PN-72/P-04604 oraz
wioknami pochodzacymi z Bibliotek widkien naturalnych Instytutu Wiokien Naturalnych i

Roslin Zielarskich w Poznaniu.
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Obrazy mikroskopowe analizowanych prob:

1) Wiékna stanowigce wypelnienie koldry Malbery 140x200 cm

Widok wzdluzny wiokien, powigkszenie x500
Wiokna stanowiace wypeknienie koldry Malbery 140x200 cm

33400 15.0kV 18.7mm x500 SE

Widok wzdluzny wiokien, powigkszenie x1000
Wiokna stanowiace wypehienie kotdry Malbery 140x200 cm
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Przekrdj poprzeczny widkien, powigkszenie x500
Wiokna stanowiace wypehienie kotdry Malbery 140x200 cm

Przekroj poprzeczny wiokien, powigkszenie x1000
Wiokna stanowiace wypeinienie kotdry Malbery 140x200 cm
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2) Poszycie koldry Malbery 140x200 cm

Widok wzdtuzny wiokien, powigkszenie x500
Poszycie koldry Malbery 140x200 cm
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Przekrdj poprzeczny wiokien, powigkszenie x500
Poszycie koldry Malbery 140x200 cm

Yo

Przekroj poprzeczny wiokien, powigckszenie x1000
Poszycie kotdry Malbery 140x200 cm

L,

S3400 15.0kV 19.0mm x1.00k SE

Interpretacje wynikéw badari Klient przeprowad=i we wiasnym zakresie. Niniejsze wyniki dotyezq wylgcznie badanych prébek i niekoniecznie
oznaczajq, e materialy podobne lub pozornie identyezne bedq posiadac te same wiasciwosci.
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Wynik analizy:

W wyniku przeprowadzonej analizy na ktorg skladaly sig: badania wstgpne, badania
organoleptyczne, proba palenia, oraz analiza mikroskopowa przy pomocy elektronowego
mikroskopu skaningowego, stwierdza si¢, iz wldkna stanowiace zaréwno wypelnienie kotdry

Malbery 140x200 cm oraz poszycie koldry Malbery 140x200 ¢cm to jedwab naturalny.

Data rozpoczecia badania: 11.04.2016

Data zakoriczenia badania: 12. 04 ﬁgégb\

Badania wykonat: P ryéga rzybylska LABORATORIA BAD ZE WNiRZ
Sprawdzil i autoryzowal: Anna Kicinska-Jakubowska LABO%{ET, 1 ‘fﬁ' {"; FONICTEGO

Data sporzqdzenia raportu: 12.04.2016

_mzska

Objetosé raportu: Raport zawiera 7 stron
Przedruk i kopiowanie: Tylko za zgoda:
Malbery

Elzbieta Sarnowska
Niegrzebia 18
73-150 Lobez

Bez pisemnej zgody IWNIRZ niniejszy raport nie moze by¢ powielany inaczej, niz
tylko w catosci
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